Verband der Europaischen
Laminatfufbodenhersteller e.V.

So findet Laminat die richtige

Unterlage

Standards fiir Verlegeunterlagen

Europdische EN 16354 - Technisches Merkblatt EPLF

Die Normen zur Qualititsbeurteilung

Nach  jahrelanger  Vorbereitung in zahlreichen
Arbeitsgruppen auf europdischer Ebene (CEN), aber auch
innerhalb des EPLF, gibt es seit 2013 offizielle Regelwerke,
die Spezifikationen, Anforderungen und Priifverfahren fiir
Laminat, Vinyl- und Designbodenunterlagen festlegen. Vor
Einfiihrung solcher Regelwerke wurden Verlegeunterlagen
nicht definiert oder genormt. Es gibt zwar in einigen
Lindern gesetzliche Anforderungen, diese regeln aber
ausschliefdlich Brandverhalten und Emissionen und damit
keine Leistungsparameter.

Der EPLF war an dieser Normungsarbeit beteiligt und
konnte dazu beitragen, dass an Verlegeunterlagen nun
Anforderungen gestellt werden, welche von grofier
Bedeutung fiir den gesamten Bodenaufbau sind. Wir geben
Thnen einen Uberblick iiber die giiltigen Regelwerke und
erldutern, was Verlegeunterlagen so notwendig macht.

Warum sind Verlegeunterlagen notwendig?

Ein schwimmend verlegter Nutzboden kann nur
funktionieren, wenn auch die Verlegeunterlage als Teil des
gesamten Bodensystems funktioniert. Die Unterlage stellt
die Verbindung des Bodens zum Untergrund dar und sollte
folgende grundsétzliche Funktionen tibernehmen:

1. Eine fachgerechte Verlegung sicherstellen

Dazu zdhlen der Ausgleich von Unebenheiten und das
Sicherstellen einer ebenen Verlegefliche, die eine
schwimmende Verlegung zulasst.

2. Den Boden dauerhaft schiitzen

Der Schutz des Bodens bei der téglichen Beanspruchung z.B.
durch Begehen oder vor fallenden Gegenstdnden ist damit
genauso gemeint, wie ein Schutz vor aufsteigender
Restbaufeuchte.

3. Die Eigenschaften des bodens verbessern

Neben der Reduzierung des Tritt- und Gehschalls hat die
Unterlage auch Einfluss auf die Warmeddmmung und den
Begehkomfort.
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Welche Regelwerke gibt es?
EN 16354

Seit Oktober 2018 gibt es die Europdische Norm EN 16354.
Dieses offizielle Dokument der Europdischen Kommission
beschreibt alle relevanten Kriterien einer Verlegunterlage
fir Laminatboden, definiert dazu die einzuhaltenden
Priifmethoden und gibt grundlegende
Mindestanforderungen vor. Damit ist sichergestellt, dass die
angegebenen Produkteigenschaften vergleichbar sind und
die Verlegeunterlagen die vom CEN geforderten
Mindestanforderungen einhalten.

Technisches Merkblatt des EPLF

Das technische Merkblatt des EPLF basiert auf der EN 16354.
Zu allen wesentlichen Anforderungen, die eine
Verlegeunterlage erfiillen muss, enthdlt das Merkblatt
Erlduterungen und gibt konkrete Empfehlungen zu
technischen Daten vor. So sind bereits hier
Mindestanforderungen definiert, welche eine
Verlegeunterlage je nach Bodenbelagsart erfiillen sollte. Das
Merkblatt legt zudem Empfehlungen fiir erhohte
Anforderungen fiir Verlegeunterlagen fest, die bei einer
Nutzungsklasse des Bodens von 31 oder hoher eingesetzt
werden.

Haftungsausschluss

Die Hinweise und Angaben dieses Merkblatts erheben keinen
Anspruch auf Vollstdndigkeit. Sie dienen als unverbindliche
Richtlinie und zusétzliche Information zu den produktspezifischen
Hinweisen. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie sich durch den
Hersteller /Lieferanten der Fuf3boden-Elemente zur Eignung der
ausgewdhlten Produkte fiir den konkreten Einsatzzweck sowie zur
Art und Weise der Verlegung beraten lassen. Die Inhalte dieses
Informationsmaterials stellen keine Beratung durch uns dar,

sondern basieren auf allgemeinen Grundlagen der Eigenschaften
von Fuflboden-Elementen. Dieses Informationsmaterial beinhaltet

insbesondere keine Qualitdtsbeurteilung der Produkte einzelner
Hersteller/ Lieferanten. Die endgiiltige Verantwortung fiir die
Auswabhl eines Fuffbodenbelags und die Art und Weise von dessen
Verlegung liegt bei lhnen selbst.




Die technischen Merkblitter des EPLF nennen eine Vielzahl von Anforderungen auf, welche fiir eine Verlegeun
terlage notwendig sind. Eine Zusammenfassung dieser Punkte findet sich nachfolgend.

1. Schutz des Bodens

Ausgleich von Unebenheiten (PC) %

Zum mechanischen Schutz des Bodens und zur Vermeidung von
Hohlstellen ist es notwendig, Kkleinere, punktuelle Unebenheiten
ausgleichen zu koénnen. Ansonsten kann der Boden insbesondere im
Verbindungsbereich beschadigt werden.

Schutz vor Feuchtigkeit (SD)

Bei mineralischen Untergriinden ist ein Feuchteschutz zwingend
vorgeschrieben, um Beschddigungen des Bodens zu vermeiden. Dies
kann mit einer zusatzlichen Feuchteschutzfolie oder mit einer
entsprechend ausgeriisteten Verlegeunterlage erreicht werden.
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Schutz bei Belastung (DL, CC, CS) S

Durch die tdgliche Benutzung werden Béden und damit auch Un terlagen
stark belastet. Daher miissen Verlegeunterlagen in der Lage sein,
dauerhaften Lasten (CC: M6bel), dynamischen Lasten (DL: Begehen) und
tempordren Lasten (CS) wdhrend der gesam ten Nutzungsdauer
standzuhalten. Nur so kann der Boden und dabei vor allem dessen
Verbindungssystem dauerhaft geschiitzt werden.

Schutz bei fallenden Gegenstinden (RLB) i

Fallende Gegenstinde konnen die Laminatoberfliche irrepara bel
beschddigen. Dabei spielt neben der Qualitdt des Bodens an sich vor
allem die verwendete Dammunterlage eine entscheiden de Rolle. Durch
sie wird die mogliche Fallhohe, die keine Schédden hinterladsst, stark
beeinflusst.

2. Erhohung des Wohnkomforts

Trittschallminderung (IS)

Die Ubertragung von Gehgerduschen in den darunter liegenden Raum
wird allgemein als Trittschall bezeichnet. Verlegeunterla gen kdnnen in
Verbindung mit dem verwendeten Boden diesen Trittschall signifikant
reduzieren.

Gehschalldimmung (RWS) %

Das Gehgerdusch, welches man im gleichen Raum wahrnimmt, wird als
Gehschall bezeichnet. Dass solche Gerdusche relativ laut sein konnen,
liegt am Boden selbst. Verlegeunterlagen haben aber einen spiirbaren
Einfluss darauf und konnen den Gehschall deutlich reduzieren. Da sich
die dafiir notwendige Priifnorm noch in der Ausarbeitung befindet, gibt
es hier Kkeine allgemeingiltige Priifung und somit auch Kkeine
Empfehlung.

Wirmedammung (R «) .? 71

Laminatbéden haben eine relativ geringe Wirmeddmmung. Eine
Verlegeunterlage kann die Warmeddammeigenschaft des Bo dens daher
signifikant verbessern und durch eine hohere Ober flichentemperatur
den Wohnkomfort steigern.
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FuBbodenheizung (R 4,5 )

Viele Boden sind fiir den Einsatz auf Bodenheizungen geeignet. Dabei
unterscheidet man  zwischen der Montage der Heizung
unterhalbderVerlegeunterlage(z.B.Wasserheizung)oderoberhalb (z.B.
elektrische Folienheizungen). Um effizient und sparsam zu arbeiten,
sollte im ersten Fall (Heizung unter Verlegeunterlage) der RWert der
Verlegeunterlage moglichst gering sein. Im zweiten Fall (Heizung tiber
Verlegeunterlage) sollte der RWert der Verlegeunterlage moglichst hoch
sein. Damit kann die Bodenheizung effizient und sparsam arbeiten.
Generell sollte der Warmedurchlasswiderstand des Bodens (Boden plus
Verlegeunterlage) 0,15m2K/W nicht libersteigen.

Laminatboden
(EPLF)

Minimal

Ausgleich von Unebenheiten (PC)

PC = 0,5 mm

Schutz vor Feuchtigkeit (SD)

SD275m

Schutz bei Belastung (DL, CS, CC) DL 2 10,000 DL 2 100,000
CS210kPa CS260kPa
CC=2kPa CC=20kPa
Schutz bei fallenden Gegenstédnden
(RLB) RLB =50 cm RLB 2120 cm
Trittschallddimmung (IS)
IS>14dB 1S218dB

Wiarmedammung (R)

R> 0,075 mK/W

Dieses Dokument ist auch verfiigbar unter www.eplf.com



http://www.eplf.com/
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